Transporte sA.

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

PROCESO: PROVISION DE GROUT EPOXICO Y CEMENTICIO PROYECTO UR PVT

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA SECTORIAL DE PROYECTOS & INGENIERIA

EMPRESA PROPONENTE:

GROUT EPOXICO

ITEM DESCRIPCION COMENTARIOS / OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE
A) Presentacion de ficha técnica del producto
B) Plazo de entrega maximo de 40 dias a partir de la emision de la orden de compra
Q) Condicién de entrega conforme a requerido en Especificaciones Técnicas
D) Fesistgnc_ia minima ala compresion de 80 MPa a los 28 dias después del vaciado, segin
icha técnica del producto ofertado
E) Resi;tencia minima ala flexién de 25 MPa a los 28 dias después del vaciado, segun ficha
técnica del producto ofertado.
) Den‘sidad del producto (o combinaciéon de componentes) comprendida entre 1,90 a 2,20
kgl/litro
G) Cantidad propuesta acorde alo requerido por YPFB TRANSPORTE S.A.
GROUT CEMENTICIO
iTEM DESCRIPCION COMENTARIOS / OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE
H) Presentacién de ficha técnica del producto
1) Plazo de entrega maximo de 40 dias a partir de la emision de la orden de compra
J) Condicion de entrega conforme a requerido en Especificaciones Técnicas
K) Resistencia minima a la compresion de 500 kgf/cm?2 a los 28 dias después del vaciado, segin

ficha técnica del producto ofertado.
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L)

Consumo de entre 1,80 a 2,20 kg/litro a ser vaciado.

M)

Cantidad propuesta acorde alo requerido por YPFB TRANSPORTE S.A.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA
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