ACEITE DE TRANSMISION I1SO 220

Método PRODUCTOS

Ensayos Unidad ASTM 68 100 150 220 | 320
ISOV.G - — 68 100 150 220 | 320
Viscosidad a 40°C cSt D-445 68 100 150 220 | 320
Indice de Viscosidad, min. -—-- D-2270 93 93 93 90 90
Punto de Inflamacion, min. °C D-92 180 200 200 200 | 210
Punto de Escurrimiento, max.  °C D-97 -12 -12 -12 21 | -12
Corrosion s/Cu [3ha 100°C) --- D-130 b b 1b 1b 1b
Caract. EP ([Ensayo Timken| Lb D-2782 60 60 60 60 60
FZG Etapas (1) 12 12 12 12 12
Carga de Soldadura, min. kg D-2783 250 250 250 250 | 250
Denominacion AGMA ---- - 2EP  2EP  4EP | 5EP| 6EP
Herrumbre - D-665-B Pasa Pasa Pasa | Pasal Pasa




